
2020 年海南省人造板产品质量省级监督抽查结果
发布时间：2021-1-7

2020 年 7 月 2 日至 12 月 30 日，海南省市场监督管理局

对全省人造板产品进行了监督抽查。本次抽查了 13 家生产

企业 15 批次产品，经检验,不合格产品 1批次，不合格率为

6.7%。不合格项目：胶合强度。

本次监督抽查依据：《海南省人造板产品质量监督抽查

实施细则》(XZ10-2020)；GB/T 17656-2018 混凝土模板用胶

合板；GB/T4897-2015 刨花板；GB18580-2017 室内装饰装修

材料人造板及其制品中甲醛释放限量。对下列项目检验：1.

混凝土模板用胶合板的含水率、胶合强度、静曲强度、弹性

模量、浸渍剥离性能（覆膜板才检验）等五项。2.刨花板的

板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、

吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、握螺钉力、甲醛释放量等

九项。

不合格项目产生的危害：胶合强度是胶合板重要的物理

性能指标，胶合强度不合格就会影响胶合板的耐久性和耐潮

性。这种混凝土模板用胶合板使用时间稍长或遇到潮湿的气

侯就容易开胶，造成混凝土模板用胶合板不能多次重复使

用，从而浪费国家的木材资源。

具体抽查结果如下：

2020 年海南省人造板产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

（承检机构：海南省产品质量监督检验所）



序号 产品名称 商标 规格型号
生产日期/

批号（标称）
受检单位/所在地

1
混凝土模板用胶

合板
_ 1900×715×15.5（mm） 2020-7-25

海南华科包装材料有限公司/海南
省琼中县国营新进农场 11队

2
混凝土模板用胶

合板
_ （1900×915×16）mm 2020-7-15

屯昌广青裕林木材厂（普通合伙）

/屯昌县大陆坡（原江铃五工厂内）

3
混凝土模板用胶

合板
_ （1830×915×15）mm 2020-8-1

海南永盛木业有限公司/海南省屯
昌县坡心镇高文月村路口（海榆中

线公路 91公里处）

4
混凝土模板用胶

合板
_ （1900×915×15.5）mm 2020-7-15

屯昌国兴胶合板有限公司家友木

材加工厂/海南省屯昌县屯城镇三
发村海榆中线 81公里处 89平方米

5 刨花板 _
（1220×2440×15）mm
P2型

2020-8-12
儋州市同森木业有限公司/海南省
儋州市国营蓝洋农场原华昌水泥

厂旧址

6
混凝土模板用胶

合板
_ （1830×915×14）mm 2020-10-10

儋州白马井大文木材加工厂/儋州
市排浦镇沙沟村

7
混凝土模板用胶

合板
_ （1900×900×15）mm 2020-10-10

屯昌屯城三发胶合板厂/海南省屯
昌县屯城镇三发村委会芒九坡部

队路海榆中线 80.5公里处

8 刨花板 _
（1220×2440×25）mm
P2型

2020-10-20
儋州润安家具有限公司/海南儋州
市光村镇新盈聚 12队

9 刨花板 _
（ 1220× 2745× 9）mm
P2型

2020-10-11
儋州华盛新人造板有限公司/儋州
市国营八一总厂（水泥厂）

10 刨花板 _
（1220×2440×18）mm
P2型

2020-10-19
儋州华盛新人造板有限公司/儋州
市国营八一总厂（水泥厂）

11
混凝土模板用胶

合板
_ 1830mm×915mm×13mm 2020-10-19

东方振枫木业发展有限公司/东方
市八所镇纳悦村第一生产队

12
混凝土模板用胶

合板
_ 1830mm×915mm×15mm 2020-10-18

东方振枫木业发展有限公司/东方
市八所镇纳悦村第一生产队

13
混凝土模板用胶

合板
_ （1830×915×15）mm 2020-10-15

白沙邦溪鑫隆木材加工厂/白沙黎
族自治县邦溪镇南班村南班桥旁

14
混凝土模板用胶

合板
_ （1830×915×15）mm 2020-10-5

儋州旺达木业有限公司/儋州和庆
木排热作场内

2020 年海南省人造板产品质量监督抽查不合格产品

序号 产品名称 商标 规格型号
生产日期/

批号（标称）
受检单位/所在地 不合格项目

1

混凝土模

板用胶合

板

_
（1900×915×16.5）
mm

2020-7-30
屯昌南吕阳栋木材加工厂/海南省

屯昌县南吕镇新坡村
胶合强度




